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Ementa: Princípios básicos de corrosão. Estudo de diferentes tipos de corrosão. 
Corrosão sob tensão. Fundamentos dos Processos de Controle de corrosão. Estudo da 
corrosão em alguns meios típicos. Eletropolimento. Fundamentos de impedância 
eletroquímica. Seleção de materiais. Projetos adequados para minimizar o fenômeno de 
corrosão.  

 

Ítem Sub-ítem Prof. Ref. Horas 

 
 
 
Princípios 
Básicos de 
Corrosão 
 

 
Definição. Fatores econômicos. Classificação 
dos processos de corrosão. Dupla camada 
elétrica. Potencial do eletrodo. Equação de 
Nernst. Sobrepotencial. Polarização (por 
ativação, por concemtração, por resistência e 
por cristalização). Lei de Tafel. Curvas de 
polarização (galvanostáticas, potenciostáticas e 
potenciodinâmicas). Passivação. Propriedades 
dos filmes passivos. Diagrama de Pourbaix 
(potencial eletroquímico x pH) 
 

 

 

 

 

I 

 

 

 
1, 2, 6-
12, 14, 
16,17, 
20-22, 
24-26, 
28 

 
 
 
 

04 

 
Estudo de 
Diferentes 
Tipos de 
Corrosão 

 

 
Corrosão galvânica; corrosão por fresta 
(crevice) e por pites; corrosão intergranular; 
corrosão eletrolítica; corrosão seletiva, corrosão 
fragilizante (corrosão sob tensão; corrosão 
fadiga, fragilização pelo hidrogênio) e outros. 
 

 
 

I 

 
1-3, 6-
15, 
19,22, 
26, 28-
31 

 
 
 

06 
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Ítem Sub-ítem Prof. Ref. Horas 

 
 
 
 
 

Corrosão sob 
Tensão (CST) 

 
Revisão de alguns conceitos de Mecânica 
de Fratura; CST (definição; 
características); o papel do filme 
superficial na CST; a importância dos 
íons CI na formação do filme 
superficial;mecanismos de CST para 
alguns sistemas metal(liga)/meio. 
Técnicas experimentais para avaliar CST 
(ensaios com deformação constante do 
eletrodo; ensaios com velocidade de 
deformação constante, com baixa e alta 
taxa de deformação do eletrodo; ensaios 
de carga constante). 
 

 

 

 

 

 

I 

 
 
 

 
1-3, 

13, 15, 
19, 22,  
30,31 

 
 
 
 
 

04 

 
 

Fundamentos 
dos Processos 
de Controle de 

Corrosão 

 
Proteção catódica; proteção anódica; 
inibidores; revestimentos metálicos 
(anódicos e catódicos); revestimentos 
não-metálicos orgânicos (tintas e 
polímeros); revestimentos não-metálicos 
inorgânicos (esmaltes, vidros, porcelanas, 
cimentos. Óxidos, etc...) 
 

 
 
 

I 

 
1,2, 4, 
6-12, 
14, 

18,20, 
23,  

26-28 

 
 
 

06 
 
 
 

 
Estudo da 

Corrosão em 
Alguns Meios 

Típicos 

 
Corrosão atmosférica; corrosão pela 
água (de distribuição e para sistema de 
circulação fechado); corrosão pelo solo; 
corrosão em concreto; corrosão 
microbiológica; oxidação em 
temperaturas elevadas. 
 

 
 
 

I 

 
 

1,2, 
 7-9, 
14,20 

 
 
 

06 
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Eletropolimento 

 
Polimentos químicos e eletroquímicos; 
película de Jaquêt. 
 

I 06 02 

 
Fundamentos de 

Impedância 
Eletroquímica 

 
Diagramas de Nyquist; efeitos da 
temperatura, concentração de soluções 
e deformação na evolução de 
diagramas de impedância. 
 

 

I 

 
2,5 

 
02 

 
Seleção de 
Materiais 

 

 
Seleção de diferentes materiais, com 
intuito de minimizar o fenômeno de 
corrosão. 
 

 

I 

 
1,2, 28 

 
02 

 
Projetos 

adequados para 
Minimizar o 

Fenômeno de 
Corrosão 

 
São estabelecidos e analisados 
diferentes projetos de disposição de 
materiais com objetivo de minimização 
do fenômeno de corrosão. 
 

 

 

I 

 
 

1,2,9, 
28 

 
 

02 

 
Fundamentos de 

patologia em 
estruturas 

    metálicas  

 
São abordados alguns problemas 
relacionados com o fenômeno de 
corrosão no sistema construtivo 
 

 

I 

 
32 

 
04 

 
 
 
 
 
 

 
Aulas Práticas de 

Laboratório de 
Corrosão 

 
Deslocamento de íons previsto na série 
de f.e.m. e formação de pilhas 
eletroquímicas. Pilha de aeração 
diferencial; observar áreas anódicas e 
catódicas.  
Pilha de deformação diferencial; 
observar áreas anódicas e catódicas. 
Medidas de potenciais do eletrodo (de 
corrosão). Passivação do ferro pelo 
ácido nítrico. Previsão do 
comportamento do metal pelo 
diagrama de Pourbaix. Ataque 
intergranular no aço inoxidável, do tipo 
ABNT 304 (18-8) sensitizado. Corrosão 
sob tensão em corpos-de-prova de aço 
inoxidável austenítico em soluções 
cloretadas. Ensaios de polarização: 
potenciostático e potenciodinâmico. 
Aplicação da técnica de proteção 
catódica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
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